
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ БЕТОННЫХ БАЛОК 
СО СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЙ АРМАТУРОЙ 

Цель работы: исследование и создание схем и способов армирования прямоугольной бетонной 
балки со стеклопластиковой арматурой с анкерными и без анкерных устройств, позволяющих выполнить 
альтернативную замену стальной арматуры стеклопластиковой, а также повысить несущую способность 
конструкции. 

Схема модельной установки  испытания 
на выдёргивание стержня 

стеклопластиковой арматуры 

 

Испытания стержня на 
разрывной машине 
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Модель анкерного 
устройства в сборе 

 

 

Схема конструкции  
анкерного устройства 
для стержня 
стеклопластиковой 
арматуры 

 

Конструкция бетонной балки и места расположения приборов 

   

Результаты испытания балки без 
анкерного устройства 

 
Плоский каркас без анкерного 

устройства 

 

Испытания на разрушение показали, что 
анкерное устройство исключает 
проскальзывание стеклопластиковой арматуры 
в бетоне. 

Результаты работы: 
-в результате испытания образцов при 7-ми, 

14-ти, 28-ми суток  набора прочности бетона, 
уменьшается проскальзывание, а сцепление 
увеличивается с увеличением набора 
прочности; 

-разработанное устройство для анкеровки 
позволяет в традиционных каркасах дополнить 
функцию анкеровки и исключить 
проскальзывание; 

-проведенные испытания прямоугольных 
балок с анкерными и без анкерных устройств 
подтвердили теоретические гипотезы о 
необходимости анкеровки  стеклопластиковых 
арматурных каркасов; 

-экспериментом установлено, что для 
исключения проскальзывания 
стеклопластикового стержня в бетоне 
необходима  установка анкерных устройств; 
-на основании полученных результатов 
необходимо провести детальные исследования 
в заводских условиях на опытной серии 
натурных бетонных образцов армированных 
стеклопластиковыми каркасами с целью 
определения их долговечности и надежности 
при внедрения их в производство. 

Результаты испытания балки с 
анкерным устройством 

 

Плоский каркас с анкерным 
устройством 

 

 

 


